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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls
Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften diurfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, inshesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzaglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.

75653418 1.15.7-25/17
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[} BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Der Max Frank-"Egcodorn DND" (siehe Anlage 1) ist ein Verbindungselement zwischen
Bauteilen aus Stahlbeton nach DIN EN 1992-1-1 und dient zur planmé&Riigen Ubertragung
von Querkraften. Die Anwendung ist auf Normalbeton der Festigkeitsklassen C20/25 bis
Cb50/60 beschrankt.

Der "Egcodorn DND" darf als formschlissiges Verbindungselement zwischen Stahlbeton-
bauteilen, welche die Bedingungen zur Beschrankung der Durchbiegung unter vorwiegend
ruhender Belastung nach DIN EN 1982-1-1, Abschnitt 7.4.2 unter Beachtung von
DIN EN 1892-1-1/NA, NCI zu 7.4.2(2) erfullen, unter nicht vorwiegend ruhender Belastung
verwendet werden. Der Einbau des "Egcodorn DND" in ausschlieflich auf Zug bean-
spruchten Bereichen ist ausgeschlossen.

Die zuldssigen Umgebungsbedingungen richten sich nach den Expositionsklassen
(DIN EN 1992-1-1, Tabelle 4.1) sowie nach den Korrosionsbestandigkeitsklassen der einge-
setzten Stahle nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6.

Der "Egcodorn DND" besteht aus einem Dornteil und einem dazugehérigen Hulsenteil, die
beide mit einem jeweils an der Frontplatte angeschweiRten Trapezblech zur zusétzlichen
Verankerung im Betonbauteil versehen sind. Der "Egcodorn DND" wird in den Typen
DND 40, 50, 70, 95, 100, 120, 150, 210, 300 und 350 zugelassen.

Die Fugenbreite zwischen den zu verbindenden Bauteilen darf maximal 60 mm betragen.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Baustoffe
Es sind folgende Werkstoffe zu verwenden:
fiir den Ankerkorper: Frontplatte: Nicht rostender Stahl mit Werkstoffnummer 1.4571
bzw. 1.4401 It. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-30.3-8 mindestens der Korrosionsbestandigkeitsklasse I
und mindestens der Festigkeitsklasse S275
Trapezblech: Nicht rostender Stahl mit den Werkstoffnummern
1.4301 (Korrosionsbestandigkeitsklasse IlI) bzw. 1.4571 oder
1.4401 (Korrosionsbestandigkeitsklasse ) It.  allgemeiner
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-30.3-6 und
mindestens der Festigkeitsklasse S 275

fiir den tragenden Dorn: Vergltungsstahl Werkstoffnummer 1.7227 bzw. 1.7225 nach
DIN EN 10083-3, sowie Eigenschaften nach hinterlegtem
Datenbiatt

Schutzrohr: nichtrostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4401 oder
1.4571 (Korrosionsbestandigkeitsklasse Ill) der Festigkeits-
klasse 5235, Verschlussstopfen nach hinterlegtem Datenblatt

Auskleidung Hillsenteil: gemafl den beim Deutschen Institut fur Bautechnik und der
fremdiberwachenden Stelle hinterlegten Angaben
21.2 Abmessungen

Die Abmessungen des "Egcodorn DND" sind in der Anlage 3 festgelegt. Die Mindest-
abmessungen der zu verbindenden Bauteile, die Rand- und Achsabsténde bei Ausnutzung
der in den Anlagen 7 bis 10 angegebenen Bemessungswiderstédnde missen den Angaben
der Tabelle in Anlage 4 entsprechen,

756534.18 1.15.7-25/17
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung

Fiir das Schweillen gelten die Angaben gemafl dem beim Deutschen Institut fir Bautechnik
und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegten Datenblatt.

Die Oberflachen mussen gereinigt und glatt sein, Anlauffarben sind zu entfernen.
2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung missen so erfolgen, dass die Verbindungselemente
nicht beschadigt werden.

223 Kennzeichnung
Jede Verpackungseinheit des "Egcodorn DND" muss vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 "Uber-
einstimmungsnachweis" erfillt sind. AuBerdem muss die Kennzeichnung mindestens
folgende Angaben enthalten:

- Die Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes,
—~  Typenbezeichnung.
Der Hersteller hat jeder Lieferung eine Einbauanleitung beizufligen.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfur anerkannten
Zertifizierungsstelle sowie einer regelmatigen Fremduberwachung einschlielich einer Erst-
prufung der Verbindungselemente durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach
Maligabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieflich
der dabei durchzufuhrenden Produkiprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.
Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fur
Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuflihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim
Deutschen Institut fur Bautechnik und der fremduberwachenden Stelle hinterlegte Priifplan
malftgebend.

256534.18 1.16.7-26/17
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen neben den im Prilfplan festgelegten Aufzeichnungen
mindestens folgende Angaben enthalten:

+ Uberprifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile:

Fur den "Egcodorn DND" durfen nur Baustoffe verwendet werden, fur die entsprechend
den geltenden Normen und Zulassungen der Nachweis der Ubereinstimmung gefahrt
wurde.

Far den nichtrostenden Stahl gilt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-30.3-6.
Far die Werkstoffe 1.7225 und 1.7227 sind die mechanischen Eigenschaften gemal dem
beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegten
Datenbilatt durch ein Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 zu belegen.

* Nachweise und Prufungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufilhren sind:

Die Bauteilabmessungen des Max Frank "Egcodorn DND" sind flr jedes Teil zu tber-
priafen und mit den Anforderungen It. beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der
fremdiberwachenden Stelle hinterlegtem Prifplan zu vergleichen. Die Oberflachen-
beschaffenheit ist zu profen und mit den Anforderungen zu vergleichen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

* Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
+ Art der Kontrolle oder Priifung,

* Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

* Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen,

* Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Maflinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden.

Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangel-
beseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten
und mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut far Bautechnik
auf Verlangen vorzulegen.

233 Erstpriifung des Bauprodukts
Im Rahmen der Erstprifung ist Folgendes zu prifen:
- Regelgerechte Oberflachenbehandiung des Vormaterials,
- Regelgerechte Ausfilhrung der Schweillnéhte fur alle "Egcodorn DND" - Klassen,

- Einhaltung der Abmessungen nach Zulassung fur die "Egcodorn DND" - Klassen sowie
Mittel zur Sicherstellung der Mafthaltigkeit.

23.4 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmanig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.
Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung "Egcodorn DND", inshesondere der
Schweiltnadhte und der Oberfidchen durchzufihren und es sind auch Proben flur Stich-
probenprifungen zu entnehmen und wie im Prifplan festgelegt zu Uberprifen. Die Werte
des Vormaterials sind laut Datenblatt zu Uberprifen.

Z56534.18 1.15.7-25/17



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-15.7-266 Seite 6 von 9 | 24. September 2018

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsicht auf Verlangen
vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Die nachfolgenden Ausfilhrungen beziehen sich ausschlieRlich auf den Nachweis gegen
Ermidung.

Es gilt DIN EN 1992-1-1, falls im Folgenden nicht anders bestimmt. DIN EN 1992-1-1 gilt
stets zusammen mit DIN EN 1992-1-1/NA.

34 Entwurf
Die Weiterleitung der vom "Egcodorn DND" dbertragenen Krafte in die anschlielenden
Bauteile ist firr jeden Einzelfall nachzuweisen,
Die ubertragbaren Querkrafte gelten nur fur die angegebenen Fugenbreiten. Wenn die
Madglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass die rechnerischen Fugenbreiten Gber-
schritten werden, sind die Ubertragbaren Querkrafte der n&chst groleren Fugenbreite anzu-
sefzen.
Querkraftdorne vom Typ "Egcodorn DND" darfen nur in Bauteilen mit geraden Réndern
eingebaut werden. In allen anderen Fallen ist fiur jeden "Egcodorn DND" eine ausreichende
Verschieblichkeit nachzuweisen.
Bei Einbau des "Egcodorn DND" Uiber Eck muss eine ausreichende Verschieblichkeit des
Bauteils nachgewiesen werden.
Die Langsbewehrung As, am Plattenrand darf unter Annahme eines durchlaufenden
Randtragers - mit Spannweiten entsprechend den Abstanden der Dorne - ermittelt werden.
Dabei darf die aus den Anlagen 5 und 6 ersichtliche Verteilerbewehrung Ag, in Ansatz
gebracht werden.

3.2 Bemessung

Die Anwendung ist auf Normalbeton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 beschrankt.
Die Anrechenbarkeit einer hdheren Betonfestigkeitsklasse als C20/25 ist nicht zuléssig.

Die Bemessungswiderstande sind in den Anlagen 7 bis 10 angegeben und gelten fur Dorne
in guten Verbundbereichen, deren Achsabstand groler als eqq = 3-dytle ist und die mit einer
bauseitigen Bewehrung mit den angegebenen Durchmessern eingebaut werden. Die Anord-
nung dieser bauseitigen Bewehrung ist in den Anlagen 5 und 6 festgelegt und gilt fur ein
Nennmal der Betondeckung von 30 mm.

Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist hiermit nicht erbracht.

3.3 Nachweise gegen Ermiidung

3.3.1 Ermiidung
Der Nachweis gegen Ermidung entsprechend DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.8 gilt bei
Einhaltung der in dieser Zulassung gemachten Angaben als erfulit.
Die Bemessungswerte der Querkrafitragfahigkeiten Vgpgso bzw. Vgege Sowie die
Bemessungswerte der ertragbaren Querkraftschwingbreiten AVgrg s bzw. AVgrgc sind in den
Tabellen der Anlagen 7 bis 10 angegeben.

Z56534.18 1.15.7-26/17
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Fur die Bemessungswerte der Querkrafitragfahigkeiten ist der jeweils kleinere Wert aus den
Tabellen fur die Bemessungswerte der Stahltragfahigkeit Vrgse (Anlage 7) und dem der
Tabellen der Bemessungswerte der Betontragfahigkeit Vrq ¢ (Anlagen 8 bis 10} maligebend.
Die Bemessungswerte der Querkrafttragfahigkeiten gelten unter nicht vorwiegend ruhender
Beanspruchung dabei als obere Grenzwerte, die eine mdgliche Querkraftschwingbreite
bereits beinhalten.

3.3.2 Stahlversagen
Der Nachweis der Sicherheit gegen Stahlversagen gilt bei Einhaltung der Angaben in dieser
Zulassung als erfullt. Die Bemessungswerte der Tragfahigkeiten fur die Dornguerschnitte
und die Ankerkdrper Vgrgse sind in Abhangigkeit von der Fugenbreite in der Anlage 7
angegeben. Die maximalen Bemessungswerte der Querkraftschwingbreite AVggs sind in
Abhéangigkeit von der Fugenbreite in der Anlage 7 angegeben. Als rechnerische Fugenbreite
ist 20 < f < 60 mm anzusetzen.

3.33 Durchstanznachweis und Betonkantenbruch
Die Nachweise der Sicherheit gegen Durchstanzen und Betonkantenbruch gelten bei Ein-
haltung der Angaben in dieser Zulassung als erfillt, Die Bemessungswerte der Betonfrag-
fahigkeit Vrq und die maximalen Bemessungswerte der Querkraftamplituden AVgqg sind in
den Anlagen 8 bis 10 angegeben.

Die Nachweise gelten nur dann als erfullt, wenn sich die potentiellen Durchstanz- bzw.
Betonkantbruchkegel vollstandig ausbilden kénnen. Die Geometrien der Bruchkérper sind
auf den Anlagen 5 und 6 dargestellt.

Die Anordnung einer Durchstanzbewehrung ist nicht zulassig.
DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.4.5, Absatz (NA.6} ist zu berUcksichtigen.
Die Bewehrung As, parallel zur Fuge ist mit l,4 (siehe Anlage 5 und 6) beziehungsweise an
Plattenecken durch Steckbugel gleichen Querschnitts zu verankermn. Die Bugel Agy1 sind
entsprechend Anlage 5 und 6 mit l,q zu verankern.
Die Anordnung der Aufhangebewehrung Agy ¢ und Querbewehrung Agy ist in den Anlagen 5
und 6 festgelegt.

34 Nachweise in den Grenzzustidnden der Gebrauchstauglichkeit

3.41 Begrenzung der Rissbreiten

Der Rissbreitennachweis des Plattenrandbalkens ist nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 7.3
unter Beachtung der entsprechenden Abschnitte von DIN EN 1992-1-1/NA, zu flhren.

3.4.2 Begrenzung der Verformung
Der "Egcodorn DND" darf als querkraftschlussiges Verbindungselement zwischen Stahl-
betonbauteilen, welche die Bedingungen zur Beschrankung der Durchbiegung unter
vorwiegend ruhender Belastung nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 7.4.2 unter Beachtung
von DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NCI zu 7.4.2(2) erflllen, eingesetzt werden.

3.5 Konstruktive Durchbildung

3.51 Werkseitige Durchbildung

Die Oberflache von Hulse und Dorn werden werkseitig zur Minimierung der Reibung
behandelt. Es durfen bauseitig keine Anderungen der Oberflache vorgenommen werden.

Die Kanten der Hulsenoffnung mussen gratfrei ausgefubrt sein.
3.56.2 Bauseitige Durchbildung
Die Mindestbauteildicke hnin nach der Tabelle in Anlage 4 ist einzubalten.

Die ersten beiden Riickhangebigel der Bewehrung Agy 1 sind direkt an das Trapezblech des
Querkraftdorns anzulegen.

256534.18 1.16.7-25/17
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Der lichte Abstand zwischen den ersten beiden Ruckhangeblgeln Ag 1 neben dem Dorn
betragt:

H<300 mm s$3>20mm > d;g
S22 50 -dg mm > ds
h>300 mm s$42>50-d; mmzds
(s4 und sz nach Anlagen 5 und 6)
Die Anzahl der Ruckh&ngeblgel Agy 1 im rechnerischen Bruchkegel 2 < Ngyge < 6 ist einzu-

halten.

Der Durchmesser der Ruckhdngebewehrung betragt:
ds <16 mm for h <30¢m
ds <20 mm fur 30cm< h<35cm
ds <25 mm fur 35cm= h

Das Verhéltnis Plattendicke h zu "Egcodern DND" - Durchmesser D (siehe Anlage 3) darf
den Wert h/D = 7 nicht unterschreiten.

Das Verhdltnis der Durchmesser von Langsstaben dg(Ag, 1) und Bugeln ds(Asy 1) darf den
Wert ds(Asy,1)/ds(Asx 1) = 1 nicht unterschreiten.

3.6 Feuerwiderstandsfihigkeit

Der Nachweis der Verwendbarkeit des "Egcodorn DND" in Bauteilen, an die Anforderungen
hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer gestellt werden, ist mit dieser Zulassung nicht
erbracht.

3.7 Bestimmungen fiir die Ausfithrung

Beim Einbau der "Egcodorn DND" dirfen die Mindestabstande hp,»/2 von Ober- und Unter-
kanten der anzuschlie?enden Bauteile zur Mitte des Dormns nicht unterschritten werden.

Es ist sorgfaitig darauf zu achten, dass keine Winkelabweichungen zwischen benachbarten
Querkraftdornen des Typs "Egcodorn DND" auftreten.

Folgende Normen, Zulassungen und Verweise werden in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung in Bezug genommen:

-~ DIN EN 1090-2:2018-09 Ausflthrung von Stahltragwerken und
Aluminiumtragwerken - Teil 2. Technische Regeln fur die
Ausfuhrung von  Stahltragwerken; Deutsche  Fassung
EN 1090-2:2018

- DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2. Bemessung und Konstruktion ven Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1:  Allgemeine Bemessungs-
regeln und Regeln fUr den Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1992-1-1:2004+AC:2010 und

DIN EN 1892-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte

Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fur den Hochbau

- DIN EN 1993-1-1:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und
Regeln far den Hochbau; Deutsche Fassung:
EN 1993-1-1:2005 + AC:2009

-~ DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse -Arten von Prifbescheinigungen;,
Deutsche Fassung EN 10204:2004

Z256534.18 1.15.7-25/17
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- DIN EN 10083-3:2007-01 Vergltungsstahle - Teil 3: Technische Lieferbedingungen flr
legierte Stahle; Deutsche Fassung EN 10083-3:2006

~ DIN EN ISC 9608-1:2013-12 Prifung von Schweillern - Schmelzschweillen - Teil 1. Stahle;
Deutsche Fassung EN ISO 9606-1:2013

- Zulassung Nr, Z2-30.3-6 Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile  aus

nichtrostenden Stahlen vom 12. Mai 2017

- Das Datenblatt ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der fur die Fremduberwachung
eingeschalteten Stelle hinterlegt.

- Der Prufplan ist beim Deutschen Institut fur Bautechnik und der fur die Fremduberwachung
eingeschalteten Steile hinterlegt.

Beatrix Wittstock
Referatsleiterin

25663418 1.15.7-25/17
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