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Type de béton fibreux Standard PHS Eau  
potable

choix de
la forme et  

des fixations

Absorption  
d‘eau réduite

kg Charges lourdes

TW

Eau Potable

NaCl Diffusion de  
cloride réduite

CO2
Carbonatation

XC
1 - 4

Exposition aux 
substances 
chimiques

XA
1 - 3

NaCl
Chlorides
(hors eau de mer)

XD
1 - 3

Chlorides
(eau de mer)

XS
1 - 3

Exposition au gel
XF

1 - 4

Abrasion  
mécanique

XM
1 - 3

[SO4]2-
Haute résistance 
au sulfate

XA
2 - 3
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